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Uspora energie v indukénych peciach

Indukcéné pece su siroko pouzivané v tazkom priemysle Ukrajiny. Otazka racionalneho hospodarenia
s ich vyuzivanim je preto vel'mi d6leZitd pre Usporu energie v metalurgii, banictve a dalsich
odvetviach hospodarskeho komplexu krajiny.

Cinnost indukénych peci (induk&énych vykurovacich zariadeni) je zaloZzena na uvolfiovani tepla pocas
interakcie striedavého elektromagnetického pola s materidlmi (kovy, grafit atd.), Ktoré vedu
elektrinu. Striedava elektromagneticka vina prenikajica do tela vodi¢a v nom indukuje foucaultské
prudy, ktoré v tele spO6sobuju zahrievanie. Vzhladom na to, Zze zdroje tepla su vo vnutri tela, moze sa
zahrievanie vykonavat v minimalnom ¢ase vyberom vhodnej frekvencie elektromagnetickej viny. Pri
dostato¢ne vysokych frekvenciach sa zdroje tepla budi sustredovat na povrch a kdrenie sa ,,vynori“.
Naopak, pri relativne nizkej frekvencii elektromagnetického pola sa vodi¢ zahreje do svojej plnej
hibky. Takéto zahrievanie sa nazyva ,konstantné“.

Opatrenia na usporu elektrickej energie v indukénych peciach.

e Riadna prevadzka pece, Udrzba ostenia a elektrického zariadenia v prevadzkovom stave,
dodrziavanie harmonogramu planovanych a preventivnych prac;

e Podpora vysokych hodnét Gcinnika;

e Udrziavanie optimalnej Grovne ,zahltenie” pri vypustani kovu;

e Organizacia nepretrzitej prevaddzky peci namiesto jedno- alebo dvojzmennej prevadzky peci;

e Znizenie na minimalne pozadované hodnoty doby volnobehu v peci;

* Vymena neefektivnych, fyzicky opotrebovanych peci za moderné pece s vysSou Ucinnostou.

Indukcné taviace pece sa Siroko pouzivaju v priemysle, najma v metalurgii . Podl'a ndvrhu sa delia na
kanal a téglik.

Obr. 1. Potrubna pec
1 - roztaveny kov; 2 - podsivka; 3 - kandl; 4 - induktor; 5 - magneticky obvod.

Potrubné pece maju podobnu konstrukciu a substitu¢nd schému ako vykonovy transformator, v
ktorom je induktor primarnym vinutim a sekundéarne vinutie je jedna zavitovka roztaveného kovu 1,
ktord sa nachadza v kanali 3 zo Ziaruvzdorného materialu 2. Rovnako ako v transformatore, je
vyrobeny z 5 magnetického obvodu z transformatorovej ocele. Oblozenie 2 chrani induktor 4 pred
roztavenym kovom. Induktor je vyrobeny z medi (CastejSie z rarok), ma intenzivne ndtené chladenie.
Kov je zahrievany v kanali a pdsobenim elektromagnetickych sil je do roztaveného kovu vhanany do
kdpela 1. Na pohon potrubnych peci sa pouziva priemyselna frekvencia.
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Obr. 2. Indukéna pec s téglikom
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Kelimkové pece pozostavaju z induktora, ktory zakryva téglik vyrobeny zo Ziaruvzdorného materialu.
Okolo induktora su instalované balenia transformatorovej ocele na znizenie energetickych strat v
désledku rozptylu magnetického toku. Do induktora sa privadza striedavé napatie priemyselného,
stredného alebo vysokého kmitoctu. Striedava elektromagnetickd vina vstupuje do kovu v tégliku,

zahrieva sa, topf sa a privadza kov na pozadovanu teplotu.

V peciach so strednou frekvenciou sa kov obvykle Uplne spaja. Vykon pece vyznamne zdavisi od
stohovania vsadzky v tégliku.

Nevyhnutnou podmienkou pre ekonomickl prevadzku kelimkovej pece s priemyselnou frekvenciou je
nelplné vypustenie kovu, pricom ,zaplavenie” zostava - nie menej ako 25 + 30% tekutého kovu. Je
to sposobené skutocnostou, ze pri nelplnom odtoku kovu pri rovnakom napati bude energia
spotrebovana v peci vysSia ako v pociato¢nej faze tavenia iba malého mnozstva. A najracionalnejsi
spdsob prevadzky takychto peci je rezim s ¢astym vyberom kovu v malych davkach - 20 + 30%
kapacity téglika. Sicasne po kazdom odtoku je potrebné pridat zodpovedajlicu ¢ast naboja.
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